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5 UBERZEUGENDE GRUNDE
SPRECHEN FUR THEURL

01 THEURL verbindet Elemente, Ideen und Menschen

Auf unsere Produkte konnen Sie bauen. Auch uns uUberrascht die Viel-
falt, Schonheit und Eleganz unserer Holzprodukte jeden Tag aufs Neue.
Im Zusammenspiel bilden Brettschichtholz, CLTPLUS, Hobelware und
Schnittholz ein unschlagbares Team.

02 Fur uns ist Nachhaltigkeit mehr als ein Weg

Transportwege halten wir konsequent gering, das beginnt beim Rund-
holzeinkauf aus heimischen Waldern, der Eigenversorgung mit
Schnittholz fir das moderne BSH-Werk bis zum brandneuen
BSP-Werk mit dem Produkt CLTPLUS.

03 Wir nehmen die Dinge gern personlich

Wer mit uns zusammenarbeitet, schatzt sofort die THEURL
Ein-Ansprechpartner-Philosophie.

04 Moderne Software-Losung exklusiv fir THEURL-Kunden

Die cloudbasierte Kundenplattform .TIM" Theurl Information Manager
bietet unzahlige Vorteile in der Projektabwicklung fur Kunde, Vertrieb
und Technik.

05 Ubersetzungsfehler ausgeschlossen

Unterstutzt durch alle gangigen CAD-Programme wie SEMA,
Dietrich’s, cadwork und hsbcad kdonnen wir umsetzen, was sich unsere
Partner von uns erwarten. Ein klarer und verlustfreier Datenfluss in
jeder Planungsphase ist dabei unerlasslich.
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Naturnah gebaut

PRODUKTIONSGEBAUDE VON CERATIZIT

Das neue Produktionsgebaude von CERATIZIT am Standort in
Kreckelmoos bei Reutte muss sich nicht verstecken. Mit solch
imposanten Ausmafl von 200 auf 80 Metern ware dies auch
schwer maglich.

Projektdaten
Fertigstellung 12/2022

Volumen 2.350 m3 BSH, 2.430 m3 CLTPLUS
Standort Kreckelmoos
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Produkt

BSH

BRETTSCHICHTHOLZ

Die herausfordernden Lebensbedingungen unserer Alpen starken die Fichten in ihrer
Widerstandsfahigkeit. Das macht sie zum idealen Werkstoff fur
unsere Brettschichtholz-Produktion.

Erfahre mehr
Uuber BSH.

INSIDE CODIERUNG

Jede Lamelle erhalt ihren individuellen, von
auflen unsichbaren Code. So ist die Her-
kunft jedes einzlnen Bauteils lebenslang
nachvollziehbar.

PRESSDRUCK

FUr ein optimales und gleichmafiges
Pressergebnis wird das Brettschichtholz
durch den Einsatz modernster Technologie
mit einem Pressdruck von bis zu 1N/mm?2
gefertigt.

BELEIMUNG

Der Melaminharzklebstoff ist transparent
und kann gemaf} EN 301 fur die Verklebung
von tragenden und nichttragenden BSH-
Bauteilen verwendet werden.
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,h“ oder ,c”?

Die Lamellen eines Querschnittes sind
unterschiedlichen Sortierklassen zugeord-
net. Es konnen daher Festigkeitsklassen fur
einen homogenen oder kombinierten Quer-
schnittaufbau produziet werden.

GL 24h
GL 28h/c, GL 30c, GL 32h/c
GL 20h (40er)

homogen (h)

Alle Einzellamellen eines Querschnittes
sind der selben Sortierklasse zugeordnet.
Theurl produziert ausschlief3lich GL 24h
oder hohere Festigkeitsklassen.

kombiniert (c)

Innere und duflere Lamellen eines Quer-
schnittes sind unterschiedlichen Sortier-
klassen zugeordnet.



Produkt BSH

TECHNISCHE KENNDATEN STANDARDQUERSCHNITTE

Querschnitt GL 24h, GL 28h/c, GL 30c, GL 32h/c Aufbau Sortierklassen

Produktbezeichnung

Weitere Produktbezeichnung

Anwendung

Dauerhaftigkeit
Holzart

Lamellenstarke

Festigkeitsklassen

Verklebung

Pressdruck

Holzfeuchte

Querschnitte

Oberflachen

Brettschichtholz

BSH

Konstruktive Holzbaulosung mit geraden Bauteilen
fur Decke, Dach, Stitze und Saule

Nutzungsklasse 1 und 2 gemal3 EN 1995-1-1
Fichte

40 mm

GL 24h
GL 28h/c, GL 30c, GL 32h/c
GL 20h

MUF-Melaminharzharnstoffleim-bewitterungsfest,
transparente Leimfuge

0,8 - 1,0 N/mm?2

11% +/- 2,5%

Breiten 80 - 280 mm

Hohe 120 - 1280 mm

Lange 6 - 18 m

Sicht- und Industriequalitat
4-seitig gehobelt, Kanten gefast

Decklagen DL
Breite Hohe Qualitat Mittellagen ML
(mm) Sicht (S} / Industrie (1)

80 S/l TI4DL  T22DL  T26DL
100 S/l TI4ML  T22ML  T26ML
120 S/l TI4ML  T22ML  T26ML

140 S/ TI4DL  T22DL  T26DL
160 S/l

180 S/ GL24h  GL28h  GL32h
200 S/l
220 S/l
240 S/l
260 S/l
280 S/l

Aufbau:

GL 28c: DL=T22, ML variiert je nach BSH Hohe
GL 30c: DL=T22; ML variiert je nach BSH Hohe
GL 32c: DL=T26; ML variiert je nach BSH Hohe

Festigkeitsklassen GL 28h und GL 32h auf Anfrage maoglich. Hohere Festigkeitsklassen sind in Industrie- und Sichtqualitat moglich.
Der Anteil der Lamellen in einer hoheren Sortierklasse ist auch von der Bauteilhche abhangig.

Querschnitt GL 20h

Breite Hohe Qualitat T14 DL
(mm) (mm) Sicht (S) / Industrie (1)

T14 ML
60 120 - 480 I T14 ML

60er auf Anfrage. Lange 12 m und es ist eine paarweise Produktion notwendig. Spaltware: T14 wird zu T10 T14DL
GL 20h

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Festigkeitsklassen von Brettschichtholz mit homogenem und kombiniertem Aufbau
Festigkeitsklassen in N/mm?2 \ Symbol \ GL 20h \ GL 24h \ GL 28h \ GL 28c \ GL 30c \ GL32h | GL32c
Biegung fm,g.k 20 24 28 30 30 32 32

Zug f1.0,9.k 16 19,2 22,3 195 19,5 25,6 195
£1,90,g.k

_

Rollschub frg k

Steifigkeitseigenschaften in N/mm?

Mittelwert Rohdichte GL 24h 420 kg/m3, lt. EN 14080:2013, Tabelle 11

Mechanische Eigenschaften Festigkeitsklassen c/h, siehe Tabelle

‘E[]gmean‘ 8 400 \ 11500 \ 12 600 \ 12 500 \ 13 000 \ 14 200 \ 13 500

E e e 2 g | w
’ LT - R

Produktnorm EN 14080:2013 Schub Gg mean
Gg.05 540

Rollschubmodul Gr,g,mean 65
| Gr,g,05 | 54

Brandverhalten D-s2, dO, lt. EN 14080:2013, Tabelle 11 Elastizitstsmodul

Rohdichte in kg/m3

Charakeristische Rohdichte --—-—-—

Mittelwert der Rohdichte Pg,mean

1"
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Passgenau geliefert

WOHNQUARTIER WAIDMATT |

Ein gemeinschaftliches Quartier mit Bewohnern, die eineen be-
wussten Lebensstil pflegen. Welch ein anderer Baustoff als Holz
konnte bei so einem Projekt zum Einsatz kommen.

Projektdaten
Fertigstellung 2019/20
Volumen 2.400 m3 BSH Deckenelemente

Standort Waidmatt im Kanton Basel




Produkt

STANDARDQUERSCHNITTE
BSH DECKENELEMENTE,
BLOCKBOHLEN & NATURDECKEN

THEURL produziert montagefertige Deckenelemente mit den unterschiedlichsten Profilen.
Mafigenauigkeit und perfekte Oberflachen tragen dazu bei, Bauzeit und Baukosten

zu reduzieren.

Blockbohlen Naturdecke, Typ 1
Verbindungsnut

Starke 120, 160, 200 mm Starke 120, 160, 200 mm

Breite 140, 160, 180, 200 mm Breite 140, 160, 180, 200 mm

Lange 6-18 m ) Ldnge 6-18 m

Deckenelemente

Starke 80 - 280 mm
Hohe  400/600 mm, empfohlene Deckenbreite
max. Breite 1200 mm
Zwischenmafle auf Anfrage maglich!
Lange 6-18m

40

Typ 1
Verbindungsnut

Deck- und Verrechnungsmafl 600 mm
20 mm Nut

15

Naturdecke, Typ 3

Nut und Feder

Starke 120, 160, 200 mm
Breite 140, 160, 180, 200 mm
Lange 6-18m
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Verbindungsnut + Ausfalzung Nut und Feder

Deck- und Verrechnungsmaf3 600 mm Deckmaf3 580 mm

20 mm Nut Verrechnungsmafl 600 mm

14 mm Nut

BSH Deckenelemente

Typ 4

Nut und Feder

Deckmalf3 580 mm
Verrechnungsmaf 600 mm
T4 mm Nut

20 x 40 mm und 20 x 50 mm
Ausfalzung oben

16

Typ 5
mit Ausfalzung

Deck- und Verrechnungsmaf 600 mm
20 x 45 mm (Starke 100 - 240 mm)
Ausfalzung oben

20 x 20 mm (Starke 80 mm)
Ausfalzung oben



Produkt Qualitdtsmerkmale Decklage

QUALITATSMERKMALE DECKLAGE
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Merkmale Industriequalitat (1) Sichtqualitat (S)
Einsatzbereich Die rein konstruktiven Die BSH-Bauteile sind fir
BSH-Bauteile werden den Sichtbaren Wohnbereich
im industriellen oder geeignet.
sichtbaren Bereich ver-
wendet.
Holzfeuchte 11 % (+/-2,5%) 11 % (+/-2,5%)
bis zu 10% der sichtbaren
Blaue, Verfarbung ohne Begrenzung Oberflachen des gesamten
Bauteiles.
N bis 5 mm Breite Harzgallen
Harzgallen zulassig .
zulassig
Waldkante max. 2 x 90 cm nicht zulassig
Markrohre zulassig zulassig
Fraf3gange bis durch-
Insektenbefall schnittlich 2 mm zu- nicht zulassig
lassig
Aste fest verwachsen zulassig zulassig
) zulassig £ 20 mm, ab >20
Aste ausgefallen zulassig mm werkseitig zu ersetz-
ten
Nachbearbeitung mittels Fullmas- nicht erforderlich Julses:
se, Schiffchen oder Astlochstopfen 9
Rissbildung ohne Begrenzung bis 4 mm zulassig
Schimmelbefall unzulassig unzulassig
gehobelt und gefast, gehobelt und gefast, Ho-
Oberflache Hobelschlage bis T mm  belschage bis T mm zu-
zulassig lassig

Brettschichtholz ist fir die Nutzungsklassen 1 und 2 laut angefiihrter Norm EN 1995-1-1 zulassig.

Nutzungsklasse 1: Innenraume (in beheizten Objekten)
Nutzungsklasse 2: Uberdachte, offene Bauteile
Nutzungsklasse 3: Konstruktionen, die der Witterung ausgesetzt sind

Auf Anfrage Larchen Brettschichtholz mdéglich!

17
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Boulder-Feeling
Steinbock Boulderhalle Imst

Mit Prazision konnten 1.750 Einzelteile fur die Unterkonstrukion
der gesamten Boulderflache vorgefertigt werden. 760 m? Kletter-
flache stehen Sportbegeisterten zur Verfigung.

Projektdaten
Fertigstellung 2017

Volumen 50 m3 BSH, 1.750 abgebundene Einzelteile
Standort mst




Abbund

ABBUNDSERVICEZENTRUM

Mit der computergesteuerten Fertigung stellt sich THEURL den hochsten Anforderungen an
Prazision und Qualitat im modernen Holzbau. Dabei spielen die Hundegger
K21 1250 ROBOT, K2i 1250 5-Achsen und K2 625 5-Achsen wichtige Rollen.

Facts zum Abbundservicezentrum

Brettschichtholz max. Lange 18 m
max. Breite 280 mm
max. Hohe 1250 mm

Die Dimensionen beziehen sich auf das auf der Anlage liegende Bauteil.

Toleranzen DIN 18203-3:2008 08 Toleranzen im Hochbau
Teil 3: Bauteile aus Holz und Holzwerkstoffen

Werkzeug

Die CNC-Bearbeitung vertikal oder horizontal der BSH Bauteile erfolgt mit unterschiedlichen
Werkzeugen.

Durchmesser Breite Lange
(mm) (mm) (mm)
Walzenfraser 360 40, 80
Fingerfraser 16, 20, 40
Schwalbenschwanzfraser 60 vorne, 45 hinten
(< nicht maglich) 28
Sageblatter 800 6
Bohrer 6 - 30 (2 mm Schritte]
Scheibenfraser 16 - 28
Schlitzgerat 8 120
horizontales Schlitzblatt 900 8

Abbundservicezentrum

SERVICELEISTUNG

Um Fehlerquellen im Produktionsprozess zu vermeiden, muss man die Sprache seiner Partner
sprechen - und diese vor allem auch verstehen. Unterstutzt durch alle gangigen CAD-Pro-
gramme wie SEMA, Dietrich’s, cadwork und hsbcad konnen wir umsetzen, was sich unsere

Partner von uns erwarten.

Send cziocwork [ Dietrich's @ hsbcad

(.sem, .ifc, .btl) (.3d, .2d, .ifc, .sat, .btl) (.zbw, .zp, .ifc, .sat] (.dwg, .dxf, .ifc, .sat)

Abbundleistung

+ Beidseitige Bearbeitung

+ Auslasse und Durchbrtche fur Trager, Pfetten und Sparren
+ Bearbeitung in allen Winkeln und Neigungen

+ horizontale und vertikale Bearbeitung

+ Frasen, Bohren, Schlitzen

HINWEISE ZUR LAGERUNG UND MONTAGE VON BSH BAUTEILE

Lagerung auf der Baustelle

- Unterleghdlzer verwenden

- Bel horizontaler Stapelung von Bauteilen Lagen- und Zwischenholzer
Ubereinander anordnen

- Kippsicher lagern

- Einpackfolien zur Vermeidung von Schwitzwasserbildung entfernen

- Bauteile durch ausreichenden Bodenabstand und durch Abdeckplanen vor
Regen, Spritzwasser und aufsteigender Feuchte schiitzen

- Bei langerer Lagerung zur Vermeidung von Kriechverformungen zusatzliche
Lagerholzer anordnen

Montage der Bauteile

- Die Montage hat nach Montageanleitung zu erfolgen

- Bauteile sind gegen Niederschlagswasser und Baufeuchte zu schitzen

- Bis zur Fertigstellung des endgultigen Witterungsschutzes sind die Bauteile abzudecken
- Verschmutzungen vermeiden und Bauteile gegebenfalls durch Abdeckung o. a. schiitzen

Schutz im eingebauten Zustand
- Abdeckungen helfen, Verschmutzungen sichtbarer Oberflachen zu vermeiden
- Fir eine ausreichende Be- und Entliftung sorgen, um Verfarbungen infolge Auffeuchtungen
im Bauzustatz (z. B. durch Estrich- oder Putzarbeiten) zu vermeiden
- Feucht gewordenen Bauteile umgehend aber schonend trocknen
24



Abbund

BEARBEITUNGEN ABBUNDDETAILS

Eine Vielzahl an Bearbeitungsmadglichkeiten konnen in unserem Abbundservicezentrum reali-
siert werden. Die nachfolgend abgebildeten CNC-Bearbeitungen zahlen zu unseren gangigen

Losungen. In unseren Abbundservicezentrum entstehen Holzbausatze flr Dachstihle, Car-
ports, Garagen, Terrassendacher, Vordacher, Zubauten, Hallen und Gewerbebauten und vieles
mehr.

Ein individueller Abbund ist immer vorab anzufragen und der tatsachliche Arbeitsaufwand wird
entsprechend der Bearbeitungszeit ermittelt. Damit ist eine faire aufwandsbezogene
Abrechnung gewahrleistet.

LANGSVERBINDUNGEN SCHRAGVERBINDUNGEN

Blatt gerade Blatt stehend ZapfenstoB schrager Zapfen Stirnversatz Fersenversatz

e

Hakenblatt gerade Hakenblatt schrag Gerberstof3
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ECKVERBINDUNGEN
Eckblatt glatt Gehrungsstof Gehrung mit Schwalbenschwanz

/

OBERFLACHENBEARBEITUNGEN

+ Oberflachenbearbeitung Hacken und Biirsten
+Vormontage Verbindungsmittel

i
l\{
i

QUERVERBINDUNGEN

einfacher Zapfen abgesetzter Zapfen Schwalbenschwanzzapfen

25



Abbund

PROFILKOPFE
FUR SPARREN UND PFETTEN

Am Ende des Sparren- oder Pfettenkopfes soll ein Profil entstehen und das Ganze x-Mal Uber
ein ganzes Dach verteilt? THEURL bietet Uber 10 verschiedene Profilkopfe an. Dabei ist zu er-
wahnen, dass der Zeit- und Kostenaufwand unterschiedlich bewertet wird.

Zeit- und Kostenaufwand

Typ 1-4 standard, Typ 5-8 mittel, Typ 9-10 hoch

Typ 1

27
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Service Digitale Serviceleistung

DIGITALE SERVICELEISTUNG

Wie lasst sich die Feinabstimmung zwischen Kunde, Holzbautechnik, Produktion und Logistik
optimieren? Wo liegen ungenutzte Potenziale bei der Datendurchgangigkeit im Planungs-
prozess? Und wie lasst sich eigentlich feststellen, welche Elemente wann bendtigt werden?
Dem Holzbau gehort die Zukunft, doch die innovativen digitalen Losungen von THEURL bieten
bereits heute die Antwort auf all diese drangenden Fragen.

01 Vier CAD-Programme

THEURL kann als einziger Industriepartner Abbundplane fir BSH und
CLTPLUS in den vier gangigen CAD-Programmen Sema, Dietrich s,
cadwork und hsbcad ausarbeiten. Ob das kleine Einfamilienhaus oder
ein Grof3projekt bei THEURL werden Projekte aller Kategorien basie-
rend auf einem sogenannten digitalen Zwilling abgewickelt. Dieser
Ubersteigt allerdings die Informationsdichte im Vergleich. Denn der
digitale Zwilling enthalt Informationen zu jedem einzelnen Bauteil.

02 TIM - Theurl Information Manager

Mit TIM behalten Kunden nicht nur ihren Projektstatus 24/7 im Blick,
die Anwendung ermaoglicht auflerdem einen gesicherten und einheitli-
chen Datenaustausch im Zuge der projektbezogenen Zusammenarbeit.
Wenn bei Projekten extreme Datenmengen verschiedenster Herkunft
ausgetauscht werden mussen, bietet TIM als Nadelohr den perfekten
Service. Der .digitale Kundenbetreuer” kann auflerdem den Liefersta-
tus von Produkten in Echtzeit tracken, Anfragen dbermitteln und bietet
einen Uberblick tiber samtliche Belege. Mittels Mail-Benachrichtigung
informiert THEURL seine Kunden zudem laufend tber Neuigkeiten
rund um deren Projekte.

Entdecke viele Vorteile
und spare Zeit mit TIM!
tim.theurl-holz.at

Jetzt Anmelden!
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Service

VERRECHNUNG

Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlicher Menge, wobei der Standardquerschnitt und Min-
destlange zu berucksichtigen sind.

Standardquerschnitt- und Lange

Verrechnungsbreite 80 - 280 mm (Abrechnung erfolgt in 2-cm-Schritten)
Verrechnungshéhe 120 - 1280 mm (Abrechnung erfolgt in 4-cm-Schritten)
Verrechungslange min. 6 m - max. 18 m

Sonderquerschnitte

Diese werden aus Standardquerschnitten produziert und auf das gewtnschte Maf3 in der Pro-
duktion zurick gehobelt.

Beispiel
gewUlnschtes Mal3 130 x 270 mm
(Verrechnungs- und Produktionsmaf) 140 x 280 mm

Mehrfachlangen

Auftragsbezogene Wunschlangen werden auf eine Mehrfachlange von 13,5 m von uns opti-
miert, wobei flr jede Einzellange eine Schnittfuge von 1 cm berticksichtigt wird. Dabei gilt eine
Mindestlange von 6 m. Ist eine Lange < 6 m gewlnscht, muss diese eigens gekappt werden
und der Mehraufwand wird dafur verrechnet.

Verrechnung Abbund

Diese erfolgt je nach Komplexitat des jeweiligen Projektes auf Basis der tatsachlich bendtigten
Bearbeitungszeit (Maschinenstunde).

BAUTEILETIKETT

Die Kennzeichnung am BSH Bauteil erfolgt auf Grundlage der Leistungserklarung unter Bezugnahme der Pro-
duktnorm EN 14080:2013 und wird stirnseitig mit einem Etikett angebracht.

CE-Kennzeichnung nach 0672-CPR-0348 [ g | 1aoazs | 961642057
Die CE-Kennzeichnung enthalt folgende Ku.: _ | ; ;

Informationen:

- Name des Herstellers

- Nummer der notifizierten Stelle
- Datum der Erstprifung

- Nummer der Produktnorm

- Verwendung der Holzart

- Mehrfachléangen

33

Vertragsbedingungen

TRANSPORTBEDINGUNGEN

Folgende Konditionen gelten:

1. Ist eine Baustelle nur mit einem Spezialaufleger erreichbar, muss dies immer frihzeitig mitgeteilt werden. Des
Weiteren missen Zufahrts- und Baustellenbedingungen vom Auftraggeber bekanntgegeben werden d. h. mdgliche
Straflensperren zur Baustelle, Zufahrt, Kran etc.

2. Fur den Entladevorgang sind max. 2 Stunden Stehzeit vereinbart. Mehrkosten, die sich aufgrund von Steh-, Um-
lade- oder Manipulationsszeiten ergeben, werden an den Auftraggeber (t. Auflistung des Frachtfihrers weiterver-
rechnet. Eine Lieferung kann ohne zusatzliche Kosten fir den Auftraggeber bis zu 12 Werktage vor dem im Auftrag
angeflhrten Versanddatum verschoben werden. Bei einer Verschiebung < 12 Tage werden anfallende Kosten ver-
rechnet. ACHTUNG! Das Versanddatum kann max. 10 Werktage verschoben werden. Andernfalls werden Lager-
kosten in Rechnung gestellt.

3. Pro Fuhr kénnen lt. STVO max. 50 m?® transportiert werden. Das Gesamtgewicht darf 40 t nicht Ubersteigen.

4. Beiunvorhergesehenen Ereignissen, die auf3erhalb des Einflussbereiches der Theurl Timber Structures GmbH
liegen, auch wenn diese nur mittelbaren Einfluss auf die Abwicklung des Geschaftes haben, sind wir berechtigt, die
Lieferung entsprechend aufzuschieben.

5. Entlademaoglichkeiten fur Einzelpakete bis zu 4,0 t sind erforderlich, kleinere Paketierungen missen gesondert
schriftlich vereinbart werden.

HINWEIS ZUR VERLADUNG

- Die Verladung der Pakete richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften der Ladegutsicherung. Anderungen
der Verladereihenfolge kdnnen daher nicht ausgeschlossen werden.

- Paketgrofle: 0,40 x 1,20 m; die BSH-Pakete sind mit einer UV-Folie verpackt

- Gemischte Verladungen sind mit Schnittholz und Hobelware maglich

- Verladen wird immer transportoptmiert

- Jedes Fahrzeug muss mit Antirutschmatten, Kantenschoner und Spanngurte ausgestattet sein

- Eswerden Einlegeholzer mit 10 x 10 cm inkl. einer Antirutschmatte verwendet. Zusatzlich bendtigte Einlege
holzer werden kostenpflichtig zur Verfigung gestellt.

INFORMATIONSBLATT FUR SELBSTABHOLER

Touren-Nummer
Die Tourennummer, die dem Kunden im Vorfeld mitgeteilt wurde, ist mitzufihren.

Abholtermin
Der mit dem Kunden vereinbarte Abholtermin muss eingehalten werden. Bei Verspatung kann es zu langeren
Wartezeiten kommen.

Gefahreniibergang
Verladung und Verpackung auf Gefahr und Kosten des Kaufers!

Zusatzlich gelten die Allgemeinen Transport- und Ladebedingungen der Brider Theurl GmbH.
34



Service

VORBEMESSUNGSDIAGRAMME - BSH

Grundlage: Eurocode EN 1995-1/B 1995-1-1

Anwendungshinweise

Die allgemeinen Vorbemessungsdiagramme und die Vorbemessungstabellen ausgewahlter Querschnitte dienen
zur raschen (Vor-]Dimensionierung von Brettschichtholztréagern.

Grundlage der Bemessungsbehelfe bilden die aktuellsten Berechnungsnormen des Holzbaues (Eurocode EN
1995 / nationaler Gsterreichischer Anhang B 1995).

Die Unterlagen wurden fur die gdngigen Materialgiten - GL 24h/c (friiher BS11),
GL 28h/c (friiher BS14), GL 30h/c, GL 32h/c (frither BS16]) - erstellt.

Unterschieden werden dabei weiters die normgemaBen Nutzungsklassen, d.h. die Ortlichkeiten in bzw. an denen
die Brettschichtholztrager eingebaut werden.

Nutzungsklasse 1: Innenrdume [in beheizten Objekten)
Nutzungsklasse 2: Uberdachte, offene Bauteile
Nutzungsklasse 3: Konstruktionen, die der Witterung ausgesetzt sind

Die Anwendung dieser Diagramme und Tabellen kann eine statische Berechnung nicht ersetzen!

Anwendungsbeispiel

Gegeben:

Gesucht:

Ilhr konnt uns auch auch als Hersteller im WALLNER MILD oder im Dietrichs auswahlen.

standige Last g=15KN/m?
Nutzlast p =2,0 KN/m?

Material GL 24h/c

Tragerbreite 12 cm

Spannweite L=50m (Einfeldtrager]
Tragerabstand e = 0,8 m Nutzungsklasse 1

Brettschichttrager:

a) Mindesttragerhohe ohne Verformungsbeschrankung
q=1(15+2]*0,8=28KN/m

q/b=28/0,12=233KN/m2 .. Eingangsparameter fir Diagramm
ablesen: h/L = 0,045

Erforderliche Tragerhohe: h = 0,045*5 m = 0,225 m =22,5cm

b) Tragerhdhe fir Langzeitdurchbiegung
L/500L=50m:L/500=1,0cm

q/b=28/0,12=233KN/m2 .. Eingangsparameter fir Diagramm
ablesen: h/L = 0,0625

Erforderliche Tragerhohe: h =0,0625*5 m =0,31 m=31,0cm

c) Tragerhohe fir Kurzzeitdurchbiegung
L/500L=50m:L/500=1,0cm

q/b=28/0,12=233KN/m2 .. Eingangsparameter fir Diagramm
ablesen: h/L = 0,054

Erforderliche Tragerhohe: h = 0,054*5m = 0,27 m = 27,0 cm

Informationen zu verschiedenen Konstruktionsdetails finden Sie auf www.dataholz.eu.
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Mehr Info™s zum BSH
Bemessungsbehelf.

Vorbemessung

VORBEMESSUNGSDIAGRAMME - BSH

Grundlage: Eurocode EN 1995-1/B 1995-1-1

Brettschichtholztrdger - Bemessungsbehelf (Vorbemessung])
Ausgewahlte Querschnitte
Bemessungstabellen ,zuldssig q” zur Vorbemessung (Trager seitlich gestiitzt) Einfeldtrager, zulassige (charakte-

ristische] Linienlast q [KN/m]

Materialgite: GL24 h Nutzungsklasse 1

Stiitzweite L [m] 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0
B [mm] | H [mm] | Durchbiegung 3= *p)-e [KN/m]
. 32 | 24 | 18 | 14 | 12 | 10 | o8 vV v N
L/300 kurz 32 | 24 | 16 [ 11 | 08 | 06 | 05
100 160 L/300 lang 2,3 15 10|07 |05 | 04| 03 A— —
L/500 kurz 23 | 14 | 10 | 07 | 05 | 04 | 03 i LGl +
L/500 lang 1.4 [ 09 [ 06 | 04 [ 03 | 02| 02
* 39 | 29 | 22 | 17 | 14 | 12 | 10 GUKNImT]
L/300 kurz 39 [ 28 | 1,9 [ 1.3 | 1.0 | 07 | 06 J,
120 160 L/300 lang 2,8 1.8 12 | 08 | 06 | 05 | 04 E'
L/500 kurz 27 | 17 | 11 | 08 | 06 | 04 | 03 o
L/500 lang 1,7 [ 11 [ o7 [ o5 [ 04 |03 | 02 /:\
* 50 | 37 | 28 | 22 | 18 | 15 | 13 ’
L/300 kurz 510 | 37 | 28 | 22 | 1.6 | 1.2 | 09 bLm]
100 200 L/300 lang 46 |29 | 1,9 [ 14 | 10 | 07 | 06
L/500 kurz 44 | 28 | 1,9 [ 1.3 | 1.0 | 07 | 05
L/500 lang 27 | 17 | 12 | 08 | 06 | 04 | 03 |
* 61 | 45 | 34 [ 27 | 22 | 18 | 15 TN QlpCEaim]
L/300 kurz 61 | 45 | 34 | 26 | 19 | 14 | 11 2 22 e "2 "2 724
120 200 L/300 lang 55 | 35 | 23 | 1.6 | 1.2 | 09 | 07 V 7
L/500kurz | 53 | 33 | 22 | 1.6 | 11 | 09 | o7 /i ﬁ o
L/500 lang 33 | 21 14 | 10 | 07 [ 05 | 04 ,
. 71 | 52 | 40 | 31 | 25 | 21 | 18 € €Cm]
L/300 kurz 71 | 52 | 40 | 30 | 22 | 1.7 | 13
140 200 L/300 lang 64 | 40 | 27 | 19 1,4 10 | 08

L/500 kurz 6,2 3,9 2,6 1,8 1,3 1,0 0,8
L/500 lang 3,8 2,4 1,6 1,1 0,8 0,6 0,5

* 81 | 59 | 46 | 36 | 29 | 24 | 20
L/300 kurz 81 | 59 | 46 | 35 | 25 | 1,9 | 15
160 200 L/300 lang 73 | 46 | 3.1 2,2 1.6 12 | 09

L/500 kurz 7,0 4,4 3,0 2,1 1,5 1,1 0,9
L/500 lang 4,4 2,8 1,9 1,3 1,0 0,7 0,5

* 8,7 6,4 4,9 3,9 3,1 2,6 2,2
L/300 kurz 8,7 6,4 4,9 3,9 3,1 2,5 1,9

120 240 L/300 lang 87 | 60 | 40 | 28 | 21 15 | 1.2
L/500 kurz 87 | 57 | 38 | 27 | 20 | 1.5 | 1.1
L/500 lang 57 | 36 | 24 [ 17 [ 12 |09 | 07
* 102 | 75 [ 57 | 45 | 37 | 30 [ 25
L/300kurz | 102 | 75 | 57 | 46 | 36 | 29 | 22
140 240 L/300 lang 10,2 | 7.0 47 | 33 2,4 1,8 1.4 Legende:
L/S00kurz | 102 | 67 | 45 1 32 | 28 | 17 | 13 *] ... ohne Durchbiegungsbeschrankung
L/BDE = 161'77 gz 22 22 lg ;; 22 kurz ... kurzzeitige Durchbiegung
s00karz | 117 | 86 | 66 | 53 | 42 | 34 | 26 lang ... langzeitige Durchbiegung
160 240 L/300lang | 116 | 80 | 53 [ 38 | 27 | 21 | 1.6 g=g+p [KN/m] ... charakteristische Ge-

L/500 kurz 16 | 7.7 5,1 3,6 2,6 2,0 15 samtlast, ohne Sicherheitsbeiwerte

L/500 lang 7,6 4,8 3,2 2,3 1,6 1,2 1,0
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Service

BSH ZERTIFIZIERUNG

Seit 8. August 2015 darf Brettschichtholz nur noch nach den Vorgaben der EN 14080:2013
produziert werden. Ebenso muss die Kennzeichnung am Bauteil bzw. den Begleitpapieren den
Vorgaben entsprechen. Mit der CE-Kennzeichnung erfullt THEURL samtliche Anforderungen

an das Bauprodukt. Alle Zertifizierungen fur Brettschichtholz sind auf unserer Website zum
Download verfiighar www.theurl-holz.at/service/download.

(€W

PEFC

AUSZUGE AUS DER LEISTUNGSERKLARUNG

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: Brettschichtholz aus Fichte ohne Schutzmittelbehandlung
2. Typen-, Chargen oder Seriennummer oder ein anderes
Kennzeichen zur |dentifikation des Bauproduktes geman Artikel 11
Absatz 4 BauPVO:

3. Vorgesehener Verwendungszweck des Bauprodukts gemah
harmonisierter technischer Spezifikation:

Das Produktionsdatum kann der Bauteilkennzeichnung
entnommen werden

Gebaude und Briicken

. . . Theurl Holzindustrie GmbH
4, Name, eingetragener Handelsname oder Marke sowie Anschrift Thal-Wilfern 40, 9911 Assling

des Herstellers nach Artikel 11 Absatz 5 BauPVO: Tel. +43 4855 8411 office@theurl-holz.at

5. Name und Anschrift des fiir die Aufgaben nach Artikel 12 Absatz

2 BauPVO Bevollmichtigten:

6. System zur Bewertung und Uberpriifung der

Leistungsbestindigkeit nach Anhang V der BauPVO:

Die notifizierte Stelle Materialpriifungsanstalt Universitat Stuttgart - Nr. 0672 hat bezliglich der

Klebfestigkei i i ¥

7, Wenn das Bauprodukt tiber Aeb espgkelt gnd des Brandverhaltens die ngtste!lung des _Produkttyps anha_nd _emer Erstpriifung,
- isierte N It die Erstinspektion des Werks und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende

.elr!e aihenisiere Derm gersge Uberwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle vorgenommen

L und das Zertifikat tiber die Leistungsbestandigkeit Nr.

0672-CPR-0348 ausgestellt

Kein Bevollmachtigter

System 1

8. Wenn das Bauprodukt {iber eine Europdische technische
Bewertung geregelt ist:

9. Erklérte Leistung:

Nicht zutreffend

Harmonisierte

Wesentliche Eigenschaften Leistung technische
Spezifikation

Mechanische Eigenschaften:

Elastizitatsmodul Mechanische Eigenschaften der Festigkeitsklassen GL 24h und GL 24c,

GL 28h und GL 28¢, GL30h und GL 30c und GL 32h und GL 32c. Die

Biegefestigkeit
Druckfestigkeit Zuordnung der gelieferten Bauteile zu den einzelnen Festigkeitsklassen
Zugfestigkeit kann den Begleitpapieren entnommen werden.
Schubfestigkeit
Breiten von 80-280 mm Hoéhen von 120 -1280 mm
Langen bis 18 m
Geometrische Daten MaRabweichungen Lange, Breite und Hohe max. 2 mm

Die jeweiligen Produktabmessungen kénnen den Begleitpapieren
entnommen werden.

Klebfestigkeit als

Biegefestigkeit von Entsprechend den Vorgaben der EN 14080, Tabelle 2 und 3
Keilzinkenverbindungen
HibmiasIntegn iRt ey Delaminierungsprifung nach EN 14080, Anhang C, Methode B

Flachenverklebung
Dauerhaftigkeitder Klebfestigkeit als

EN 14080:2013

Holzart, Fichte (Picea Abies)
Klebstoff fur Keilzinkenverbindungen und Flachenverklebungen: MUF
Klebstoff EN301-1-90-GP-0,6-M

Kauramin Leim 690 flussig, Kauramin Harter 1690 flissig
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Mochten Sie mehr tiber unser Produkt Brettschichtholz erfahren?

Satz- und Druckfehler bzw. Anderungen vorbehalten.

© THEURL Austrian Premium Timber 2023 - www.theurl-holz.at



